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Eigenschaften und Qualitat

Abgestimmt auf Ihre Verwendung

Die Produkte von Marlux werden standig getestet und verbessert. Nicht nur beziiglich ihrer Form und Ausstrahlung,
sondern auch beziglich Gebrauch und Qualitat legen wir die Anspriiche sehr hoch. Dadurch erzielen wir fiir jedes einzelne
Produkt eine Reihe spezifischer, starker Eigenschaften.

Geeignet fiir PKW Auffahrten
(max. 3,5 Tonnen)

Sehr pflegeleicht. Mit klarem
v G
v!!% Wasser und Terrassenreiniger

reinigen.

Pflegeleicht. Regelmalig
Vu% mit klarem Wasser und

Terrassenreiniger reinigen.

Frostbestandig.
[ ]
’$ Rutschhemmend.

Verwendung auf
Stelzlagern moglich.

Hohe Farbbestandigkeit.

Okologische Pflasterungen.

] B¢ @ H] i

Formate von S bis XL.

Einfache Pflege garantiert

Marlux-Produkte sind strapazierfahig und robust. Die Zierbeschichtung besteht aus den schénsten und stabilsten
Natursteinkornern, die aus ausgewahlten Steinbriichen in der ganzen Welt gewonnen werden. Marlux-Produkte sind
mit dem CE-Priifzeichen versehen und die Platten erfillen die Norm NBN EN1339, die Pflastersteine die Norm NBN
EN 1338. Erstklassige Qualitét ist seit Jahrzehnten unsere Bedingung.

TERRASSENPLATTE

\/ MIT M-COAT
Alle unsere Premium-Betonplatten sind durch unseren
einzigartigen M-Coat geschiitzt. Diese unsichtbare

M-COAT Schutzschicht sorgt dafiir, dass Feuchtigkeit, Fett und Schmutz
Ihren Platten nichts anhaben kénnen. So wird die Reinigung MIT M-COAT

lhrer Terrasse zum Kinderspiel.

——— 1



PFLASTERSTEINE

6 MIT HYDRO-M

Unsere Infinito, MOODUL Creations und Moodul-Elemente
sind mit Hydro-M ausgestattet. Diese Verarbeitung sorgt
dafiir, dass Wasser weniger gut eindringen kann und

Ihre Pflastersteine schneller trocknen. Moosansatz wird
wesentlich verzégert. Hydro-M macht die Steine tiberdies
farbbestandiger. Langer schon also und einfacher zu pflegen.

HYDRO-M

MIT HYDRO-M

'®

1B
OHNE HYDRO-M

Raster- & Nennmafe Terrassenplatten

NennmaR Serie Rastermaf
40 x40 x 4 Minimal, Romantic, Sablé, Puur, Blenda 39,7x39,7x3,8
60x40x4 Romantic, Puur, Sablé, Blenda 60x40x3,9
60 x60x3 Concrete, Mosaic, Caliza, Leyo, Forest, Grada, Mystica, Terrazzo, Minimal, Romantic, 59,7x59,7x3,2
Sablé, Puur, Blenda
80x40x4 Minimal, Romantic 79,7 x39,7x4
80x40x4 Forest, Leyo, Caliza, Puur 79,7x39,7x4




Verlegung

1. Allgemeine Hinweise vorab

Mischen Sie die Platten/Pflastersteine aus
verschiedenen Paletten, so erhalten Sie eine
harmonische Farbgebung. Da Marlux fiir die
Verarbeitung seiner Platten/Pflastersteine
ausschlieBlich natirliche Rohstoffe und
Natursteinkorner verwendet, konnen Farbunterschiede
aus produktionstechnischen Griinden nicht vollig
ausgeschlossen werden und sind sogar normal, auch
innerhalb des gleichen Postens. In der Natur gibt es nun
einmal Unterschiede. Dieser Sachverhalt kann somit
niemals Anlass fiir eine Reklamation sein.

Sorgen Sie aus diesem Grund dafiir, dass die
vollstandige Menge der Platten/Pflastersteine fiir das
gesamte Projekt in einem Zug geliefert wird. Zudem
empfehlen wir, 5 % zusétzliches Material zu bestellen,
um Nachlieferungen aufgrund von Verlusten beim
Zuschnitt zu vermeiden.

Uberpriifen Sie die Produkte vor der Verlegung auf
deren ordnungsgemafRen Zustand (richtige Farbe,

keine Beschadigungen, richtige MaRe und Menge, ...).
Verlegte Ware gilt als akzeptiert.

Lassen Sie die Platten/Pflastersteine bis kurz vor dem
Verlegen in der geschlossenen Originalverpackung.
Vermeiden Sie Flecken, indem Sie Sandriickstande oder
Zementreste sofort mit einer weichen Biirste entfernen.
Gehen Sie am Bauplatz vorsichtig vor, um
Beschddigungen der Pflasterung zu vermeiden.
Kalkausbliihung kommt auf Betonprodukten
regelmafig vor. Diese Erscheinung ist voriibergehend
und beeintrachtigt nicht die Qualitadt der Produkte.
Kalkausbliihung kann somit niemals ein Grund fiir

die Nichtabnahme oder Preisminderung von Marlux-
Produkten sein.

Schauen Sie sich unbedingt unsere Videos mit Tipps
zum Verlegen unter www.marlux.com an.

Bewahren Sie die Rechnung und den
Produktionsaufkleber stets auf, um bei Bedarf die
Kommunikation zu erleichtern.



2. Vorbereitende Arbeiten

2.1 Untergrund und Unterfundament

Um eine Absenkung zu vermeiden, ist es wichtig, dass vor dem Verlegen folgende Bedingungen vorliegen:

A. Stabiler Untergrund

Die Ausschachtung muss tief genug
sein und bis zu einem stabilen
Untergrund erfolgen. Wenn Sie

tiefer ausgraben miissen als fiir das
Fundament notwendig, miissen Sie
ein Unterfundament schaffen. Dieses
kann sowohlin Sand als auch in
Schotter ("KornergrofRe Sand” 0/20

- 0/32 mm) ausgefiihrt werden. Wir
empfehlen Schotter, da dieser nicht
nur eine gute Stabilitat, sondern auch
eine gute Drainage gewabhrleistet. Das
Unterfundament muss stets max.

20 cm gerlittelt werden, um eine
Absenkung zu vermeiden.

B. Ebener Untergrund

Achten Sie darauf, dass die
Ausschachtung auf der gesamten
Oberflache eben ist. Hierdurch
kénnen alle weiteren Schichten mit
gleicher Starke aufgetragen werden,
wodurch die Verdichtung dieser
Schichten ebenfalls liber die gesamte
Flache konstant ist.

C. Mit einer Drainage
versehener Untergrund

Um Kalkausbliihung, Absenkungen
und Frostschaden zu vermeiden,
muss auch der Boden unter dem
Fundament mit einer ausreichenden
Drainage versehen werden. Wenn
dies nicht der Fall ist (z. B. Ton-
oder Lehmschicht, sumpfiges
Gebiet, ...), sind zusatzliche
MalRnahmen zu ergreifen, wie im
folgenden Abschnitt beschrieben.

Was, wenn der Untergrund keine ausreichende Drainage hat?
Fiir die Verlegung von Platten oder Pflastersteinen auf einem Untergrund ohne Drainage wie auf einer Betonplatte, einer
Dachterrasse oder einem Balkon oder zum Beispiel auf einem Tonuntergrund sind folgende Richtlinien zu beachten.

1. Untergrund mit fehlender Drainage aufgrund der Bodenstruktur (z. B.: Ton, Lehm,

Felsen, ...) oder Grundwasserniveau

Bei Uberschwemmungsproblemen aufgrund einer schlechten oder nicht drainierten Bodenstruktur oder wenn der
Grundwasserspiegel bis zum Fundament reicht, empfehlen wir die Anlegung eines Drainagesystems, das mit der
Kanalisation verbunden ist. Hierzu kénnen Sie Drainageschlauche im Unterfundament verlegen. Die Schlduche sind im

Fachhandel erhiltlich.

2. Untergrund mit fehlender Drainage aufgrund einer wasserundurchlassigen Platte, zum Beispiel Betonplatte,

Dachterrasse, Balkon, ...

Wenn bereits eine Betonplatte gegossen wurde, miissen Sie auf Stelzlagern verlegen (siehe Punkt 3.2) oder mit einer
Drainagematte (Drainbase) arbeiten, um das durch die Fugen unter die Platten abgelaufene Wasser abzuleiten. Dabei
ist es wichtig, dass die Drainbase setzungsfrei und mit dem richtigen Gefalle liegt. Aus diesem Grund empfehlen wir,
zunachst eine ebene Estrichschicht auf der Betonplatte mit dem richtigen Gefélle von 1 bis 2 cm/m von der Wand weg

aufzubringen.



Nach oben gefaltetes
Viies fur die Drainagebasis

Porphyr| [ Geo-Textil| [Perforierte Unterseite des letzten
2/4 Teils der Drainagebasis

g Dehnungsfuge
Nivellierband mit einem Brechsand 2/5 | Sl Platten ungsfug
Gefalle von 1-2 cm/m

] ]

Schotter Drainageschlauch ‘ DRAINAGEBASIS
20/32 >

Betonplatte

Die Drainagematte flihrt das Wasser dann bis zum tiefsten Punkt am Ende der Betonplatte. Sehen Sie daher am Ende
einen Kiesstreifen (20/32) vor, in den Sie einen Drainageschlauch einfiihren, der das Wasser in die Kanalisation leitet.
Um eine gleichmaRige Oberflache zu erhalten, legen Sie weitere 5 cm Splitt 2/4 auf den Kiesstreifen. Zwischen der Kies-
und Splittschicht ist ein Geotextil anzubringen, damit der Feinsplitt nicht in der groben Kiesschicht verschwindet.

+ Rollen Sie nun die Drainbase mit dem Vlies nach oben auf dem Estrich aus und tiberlappen Sie die 1 m
breiten Bahnen um mindestens 6 cm. Losen Sie dazu das wasserdurchlassige Vlies und klicken Sie die

Noppen aneinander.

+ Falten Sie das Vlies - an einer angrenzenden Wand oder anderen Abgrenzung - nach oben, um zu vermeiden,
dass das Fundament weggesplilt wird (Schneiden Sie hier die Kunststoffnoppenplatte weg).
+ Am Kiesstreifen perforieren Sie den Boden der Matte, damit das Wasser liber diesen Kiesstreifen abflieRen

kann.

» Aufder Drainagematte bringen Sie nun ein mindestens 5 cm dickes Fundament aus einer Stabilisierungs-
schicht, Brechsand oder Splitt auf. Des Weiteren gelten die gleichen Verlegeanweisungen wie unter Punkt 3.

HINWEIS: Drainbase kann nur fiir Fldchen verwendet werden, die begangen oder mit dem Fahrrad befahren werden.

2.2 Umrandungen

Bevor Sie das Fundament anlegen, miissen Sie die Umrandungen
(seitliche Abschliisse, Bordsteine) verlegen. Diese gewahrleisten,
dass das Fundament, der Belag und die Platten sich nicht
verschieben. Hierfiir kbnnen Sie zwischen einem breiten Bordstein
und einem schmalen Bordstein wahlen, der dann tief genug
eingesetzt werden muss. Beide seitlichen Umrandungen werden
in ein Stltzkissen in diinnen Beton (1 Teil Zement auf 5 bis 7 Teile
Sand) eingesetzt.

+  Zur Bestimmung der richtigen Position der Plattenum-
randungen gehen Sie von dem Vielfachen der exakten Platten-
grofe einschlieflich der vorgeschriebenen Fugenbreite plus
einer zusédtzlichen Fugenbreite aus.

+  Zur Bestimmung der Position der Pflasterum-randungen
messen Sie zum Beispiel 10 aneinandergelegte Pflastersteine auf
einem ebenen Untergrund und uibertragen das Messergebnis auf
die zu platzierende Breite (siehe Zeichnung).

+ Haben Sie lieber keine Randsteine um die Pflasterung? Dann
ist der Inviso-Randstein das Richtige fiir Sie. Er ist oben nur
15 mm breit. Damit erreicht die Oberseite die Halfte der Dicke
Ihres Pflasterprodukts. Dadurch kann das Gras bis zum Pflaster
wachsen und das Pflaster bleibt trotzdem eingefasst.

Sehen Sie sich auch die Videos mit Tipps zum Verlegen unter
www.marlux.com an.
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3. Verlegung von Betonplatten und Kera Linea 2in 1

3.1 Verlegung auf Stabilisierungsschicht, Sand oder Splitt

3 cm Bettungsschicht

1 10 cm Fundament
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Marlux-Platten sind im Vergleich zu diinneren Plattenarten duRerst stabil und weisen einen hohen Biegewiderstand auf.
Dadurch ist es nicht erforderlich, die Platten fest zu verankern. Sie kdnnen aus verschiedenen.Verlegungsmethoden wéhlen -
abhangig von Ihren konkreten Wiinschen und den Bedingungen:

« Verlegung auf Stabilisierungsschicht (gewaschener Sand/Zement)

« Verlegung auf Sand

+ Verlegung auf Splitt

+ Verlegung auf Plattentragern

Ein paar spezielle Hinweise fiir die Verlegung von Platten:

» Unsere Platten werden sorgfaltig verpackt und auf festen Paletten geliefert. Die Platten miissen bis zur
Verlegung auf der Palette stehenbleiben.

» Belassen Sie die Platten bis zur Verlegung in der Originalverpackung oder achten Sie auf eine trockene
Lagerung. Dadurch vermeiden Sie durch Wind entstehende Risse sowie Farbunterschiede zwischen trockenen
und feuchten Platten. VerschlieRRen Sie gedffnete Paletten stets ordnungsgemaR.

» Behandeln Sie die Platten sorgfaltig, um Kratzer zu vermeiden. Schieben Sie die Platten nicht tibereinander,
transportieren Sie die Platten an der Seitenkante und behandeln Sie sie niemals mit einer Riittelplatte.

» Um Randbeschadigungen zu vermeiden, miissen grofie (schwere) Platten mit einer Vakuumklemme verlegt
werden. Reklamationen von Beschadigungen, die durch den Gebrauch ungeeigneter Klemmen oder Riemen
entstanden sind, werden nicht akzeptiert.



3.1.1 Fundering

Das Fundament muss mit einer Drainage versehen sein, sodass ein ausreichender Abfluss des Wassers gewahrleistet ist
und die Entstehung von Kalkausbliihung und Absenkungen verhindert werden kann. Berlicksichtigen Sie bei der Verlegung
des Fundaments, dass die fertige Terrasse einige Zentimeter hoher liegen muss als die Gartenflache, um zu vermeiden,
dass die Platten von Schmutzwasser tiberspiilt werden. Das Fundament bildet die Basis fiir lhre Terrasse und muss daher
mit einem Gefalle von 1 bis 2 cm/m in Richtung Garten verlegt werden, um einen guten Wasserabfluss zu gewahrleisten.
Das Fundament weist eine Starke von etwa 10 cm auf. Diese sollte um 15 % hoher gewahlt werden. Verdichten Sie das
Fundament anschlieRend gut (abritteln), damit keine Absenkungen entstehen kdnnen. Verdichten Sie zum Schluss die
Oberflache.

Fiir das Fundament haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Materialien:

Stabilisierungsschicht

Fertigen Sie eine
Stabilisierungsmischung aus
gereinigtem Flusssand (0/2 - 0/5 mm)
und Zement mit einem Verhaltnis von
einem Teil Zement auf 11 Teile Sand
(100 kg Zement/m?3) an.

3.1.2 Belag

Sand

Fertigen Sie eine Sandschicht aus
gereinigtem Flusssand (0/2 - 0/5 mm)
an. Beim Auftragen der Sandschicht
auf das Unterfundament aus dem
Schotter empfehlen wir, zuerst ein
wasserdurchlassiges Filtervlies
zwischen diesen beiden Schichten zu
verlegen. Hierdurch wird vermieden,
dass der Sand das Unterfundament
aussplilt.

Splitt

Sowohl das Unterfundament als

auch das Fundament bestehen aus
Schotter (0/20 - 0/32 mm). Legen

Sie darauf ein wasserdurchlassiges
Bodentuch, damit das daraufliegende
Splittbett nicht in das Fundament
abschwemmen kann.

Nach der ordnungsgemafien Verlegung des Fundaments beginnen Sie mit der Verlegung des Belags:
Verlegung auf Stabilisierungsschicht: Der Belag hat dieselbe Zusammensetzung wie das Fundament und wird ca. 3 cm

stark angelegt.

Verlegung auf Sand: Der Belag hat dieselbe Zusammensetzung wie das Fundament und wird ca. 5-8 cm stark angelegt.
Verlegung auf Splitt: Der Belag besteht aus Splitt (1/3 - 2/5 mm) und wird ca. 5-8 cm dick angelegt.

Der Belag muss kleine Starkeunterschiede zwischen den Platten ausgleichen. Terrassenplatten werden Reihe um Reihe
verlegt. Verlegen Sie deshalb den Belag ebenfalls Reihe um Reihe (Breite Belag = 1,5 x Breite Platte) und beginnen Sie dabei
bei der Fassade. Der Belag wird niemals abgeriittelt! Das Verdichten des Belags erfolgt mit einem hellen Gummihammer,
mit dem die Platten auf dem Belag in der richtigen Position festgeklopft werden. Der Belag muss an allen Stellen eine
gleichmaRige Starke aufweisen, damit unter allen Platten auch eine gleichméaRige Verdichtung vorhanden ist. Auf diese
Weise entsteht keine Absenkung und die Platten l8sen sich nicht.

3.1.3 Verlegung Platten

Erste Plattenreihe an der Fassade:
Platzieren Sie eine erste Platte links und rechts. Klopfen Sie diese Platten an ihrer richtigen Position mit einem
schwarzen bzw. weillen Gummihammer fiir helle bzw. dunkle Platten fest.
Spannen Sie anschlieffend eine Schnur liber die gesamte Breite der Platten parallel zur Fassade.
Nun konnen Sie die erste Plattenreihe perfekt gleichmaRig verlegen.

Fiir die nachsten Reihen gehen Sie auf die gleiche Weise vor:
Verlegung des Belags fiir die ndchste Plattenreihe.

Erste Platte links und rechts platzieren.
Schnur parallel zur Fassade spannen.

Vollstandige Plattenreihe verlegen.
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Niitzliche Hinweise:

Um Wasserpfiitzen auf der Terrasse zu vermeiden, verlegen Sie die Platten in einem Gefélle von 1 bis 2 cm/m und
sorgen Sie dafiir, dass sich die Oberseite der Platten einige Zentimeter Giber dem Niveau der Gartenflache befindet.
Marlux-Platten diirfen niemals gerittelt werden.

Mischen Sie bei der Verlegung die Platten aus verschiedenen Paletten, um eine schone Farbgebung zu erzielen.
Belassen Sie stets eine Fuge von mindestens 3 mm zwischen den Platten.

GroRformatplatten kdnnen aufgrund ihres Gewichts am besten mit einem Vakuumgerat verlegt werden. Alternativ
konnen Sie auch einen festen Riemen verwenden, mit dem Sie die Platte an die richtige Stelle platzieren und den
Riemen anschlieRend darunter hervorziehen. Das Befestigen erfolgt mit Hilfe eines Gummihammers und eines
Holzbalkens, die vorher auf die entsprechende Platte gelegt wird. Auf diese Weise wird die Schlagkraft besser tiber der
Platte verteilt und werden somit Briiche vermieden.

ACHTUNG! Je gréRer die Platte, desto schwieriger kénnen Niveauunterschiede weggeschlagen werden. Die Platten
mdissen in diesem Fall wieder hochgenommen werden, um den StraRenbelag anzupassen.

Vergessen Sie nicht, am Ende der Terrasse systematisch ein Abfluss- und Drainagesystem fiir das Oberflachenwasser
einzubauen. Bauen Sie im Boden entweder Rinnen oder ein Abflussloch oder ein Drainagerohr ein.

3.1.4 Fugenfiillung

Nachdem das Fundament ausreichend ausgehartet ist (bei einer Stabilisierungsschicht), kdnnen die Fugen verfiillt werden.
Achten Sie darauf, dass die Fugen vollstandig ausgefiillt sind und bleiben, da dies die Bewegung der Platten einschrankt
und lhre Terrasse somit lange Zeit schon bleibt. Die Fuge wird maximal bis zur abgeschragten Kante ausgefiillt:

Es gibt verschiedene Arten von Fugenmérteln mit jeweils spezifischen Eigenschaften. Nachstehend eine Ubersicht der
wichtigsten Fugenmortel:

Splitt 1/3: Fiir schmale Fugen von 3-5 mm, wenn die Platten auf einem Splittfundament verlegt werden. Um Kratzer auf
den Platten zu vermeiden, sollte dieser mit einer weichen Biirste vorsichtig eingekehrt werden.

Feiner weifler Sand: Einfache und kostengiinstige Moglichkeit, schmale Fugen zu fiillen. Etwas hoherer Pflegeaufwand,
da der Sand aus den Fugen geblasen oder ausgewaschen werden kann. Es ist dann wichtig, dass er so schnell wie
moglich wieder aufgefiillt wird, bevor sich die Pflasterung bewegt oder Erde an seine Stelle tritt und Unkrautwuchs
verursacht. Um Flecken zu vermeiden, sollten Sie niemals ungewaschenen oder gefarbten Sand verwenden.

Harte Mortelfuge: Oft fiir breitere Fugen von 8-12 mm. Ein Fugenmortel aus 1 Teil Zement auf 3 bis 4 Teile reinen
gewaschenen Flusssand wird von Hand mit einem Fugeisen in die Fugen eingebracht. Gehen Sie dabei vorsichtig vor,
um eine Verschmutzung der Platten zu vermeiden. Aufgrund von Temperaturschwankungen im Freien ist eine solche
harte Fuge oft anfélliger fiir Risse.

Polymerfugensand DR+ NextGel: Fiir Fugen von 2 mm bis 2 cm auf einem Fundament aus Sand oder einer
Stabilisierungsschicht. Diese Fuge ist im trockenen Zustand hart und im nassen Zustand wieder weich. Auf diese Weise
werden Risse verhindert und die Lebensdauer der Fuge wird verlangert. Weitere Erlduterungen auf S. 20.



Wenn die Fugen eingekehrt werden, empfehlen wir, keine Haufchen auf der Zierpflasterung liegen zu lassen. Dies kann zu
Flecken fiihren, die sehr schwer zu entfernen sind.

Belassen Sie eine Dehnungsfuge zwischen Platten und festen Vorrichtungen wie Fassade, Sdulen und Mauern, ... Belassen
Sie zudem eine zusatzliche elastische Fuge flir Terrassen einer GroRe von mehr als 50 m? oder einer Lange von mehr

als 10 laufenden Metern. Elastisches Fugenmaterial ist im Handel erhaltlich. Dies ist umso wichtiger bei geradlinigen
Pflastersteinen.

Hinweis: Marlux haftet nicht fiir Beschddigungen oder Verschmutzungen von Platten infolge einer nicht ordnungsgemdfen
Anwendung eines Fugensystems.

3.2 Verlegung auf Plattentragern

+ Unsere Plattentrager diirfen nur auf Oberflachen verwendet werden, auf denen gelaufen oder Rad gefahren wird.
+  Wir unterscheiden zwischen den folgenden Arten:
> Festes Plattentrager mit einer festen Hohe von 1,5 cm (Foto A)
> Verstellbares Stelzlager, verstellbar von 3,5 bis 5 cm mit
- quadratischer Deckplatte (20 x 20 cm) fiir Plattenstédrken < 3,5 cm (Foto B)
- runder Deckplatte (¢ 12 cm) fiir Plattenstarken > 3,5 cm (Foto C)
> Verstellbares Stelzlager, verstellbar von 5 bis 7,4 cm mit
- quadratischer Deckplatte (20 x 20 cm) fiir Plattenstdrken <3,5 cm
- runder Deckplatte (¢ 12 cm) fiir Plattenstarken > 3,5 cm
Verstellbares Stelzlager, verstellbar von 3,5 bis 5 cm fiir den Randbereich (Foto D)
Verstellbares Stelzlager, verstellbar von 5 bis 7,4 cm fiir den Randbereich

Stelzlager mit fester Hohe 1,5 cm

Verstellbare Stelzlager 3,5-5 Verstellbare Stelzlager 3,5-5cm Verstellbare Stelzlager 3,5-5cm

cm oder 5 - 7,4 cm mit Fixplate oder 5-7,4 cm mit runder oder5-7,4 cm mit Platte fiir

(Platten 3 cm) Deckplatte (Platten >4 cm) den Randbereich (Platten =4 cm)
D

EPDM Randabstand-  —
halterscheibe

CQ

E - Verstellbares Stelzlager E - Verstellbares Stelzlager
Verlangerung 2,4 cm — ~— Verlangerung 2,4 cm

¢

(optional) (optional)

F - Verstellbares Stelzlager F - Verstellbares Stelzlager
Verlangerung 4,8 cm — ~— Verlangerung 4,8 cm
(optional) (optional)

l T A l
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> Die verstellbaren Stelzlager kdnnen zudem verlangert werden mit:

- Verlangerungsstiick von 24 mm (max. 5 Stiick tibereinander) (Foto E)

- Verlangerungsstiick von 48 mm (max. 5 Stiick tibereinander) (Foto F)
Die Deckplatte ist immer mit 4 Abstandshaltern ausgestattet, um eine 3-mm-Fuge zu schaffen.
Bei festen Stelzlagern miissen 2 dieser Abstandshalter an der AuRenkante der Terrasse weggeschnitten werden, damit
das Stelzlager weiter unter die Platten geschoben werden kann.
Bei den verstellbaren Stelzlagern werden spezielle Stelzlager fiir die AuBenkante verwendet. Diese haben bereits einen
Abstandshalter in nur einer Richtung, aber auch einen abgeschnittenen FuR, sodass sie ndher am Rand angebracht
werden konnen (= bessere Unterstiitzung) und eine Halteleiste, damit die Platte nicht herausrutschen kann.
Aus Stabilitatsgriinden stehen die Stelzlager auf einem breiten Ful3. Der Mindestabstand zwischen den Stelzlagern
betragt 20,5 cm. Daher kénnen Platten mit einem Format von weniger als 20,5 cm nicht auf Stelzlagern verlegt werden.
Die Anzahl der fiir eine Platte bendtigten Stelzlager héngt von der GroRe der Platte und der Verlegeart ab. Fiir die
Verlegung mit durchgehenden Fugen siehe Tabelle auf Seite 13.

Verlegung und Anpassung der Platten an die Plattentrager:

Achten Sie stets auf ein Gefalle von mindestens 1 cm/m.

Feste Plattentrager 1,5 cm: Verlegen Sie links und rechts der Terrasse eine Platte an der Fassade auf den
Plattentragern. Spannen Sie eine Schnur zwischen den Vorderseiten dieser Platten. Achten Sie darauf, dass die Schnur
gleichmaRig zur Fassade verlauft. Platzieren Sie nun alle dazwischenliegenden Platten auf den Plattentragern. Gehen
Sie auch bei den folgenden Reihen entsprechend vor.

Einstellbare Plattentrager: Einstellbare Plattentrager: Verlegen Sie links und rechts der Terrasse eine Platte an der
Fassade in der entsprechenden Hohe. Spannen Sie eine Schnur zwischen den Vorderseiten dieser Platten. Achten Sie
darauf, dass die Schnur gleichmalig zur Fassade verlduft. Platzieren Sie nun alle dazwischenliegenden Platten auf den
Plattentragern, die Sie mit dem Regulierschliissel individuell auf die richtige Hohe einstellen kdnnen. Gehen Sie auch
bei den folgenden Reihen entsprechend vor.



Plattenstarke Anzahl der Stelzlager pro Platte Formate

60x60x2cm
60x60x3cm
90x90x2cm

<3,5cm
Stelzlager mit grof3er
Auflagefldche von 20 x 20 cm

120x30x2cm

120x120x2cm

>35cm

Stelzlager mit runder
Auflagefldche Durchmesser
12cm

40x40x4cm
60x40x4cm
60x60x4cm
60x60x4,4cm
60x60x6cm

80x40x4cm

80x40x4,4cm
100x50x6 cm
120x30x8cm
120x60x 8 cm

100x100x6 cm
120x120x8 cm

WICHTIGER HINWEIS! Wenn Sie Platten verlegen wollen, fiir die 4 Stelzlager im Léuferverband ausreichen, miissen Sie
6 Stelzlager pro Platte vorsehen!
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3.3 Verlegung von Marlux-Platten in Wintergarten oder auf
uberdachten Terrassen

Bei Uiberdachten oder abgeschlossenen Terrassen kann durch Austrocknung ein kapillarer Transport von Wasser

im Untergrund tiber die Fugen zur Plattenoberflache entstehen. Hierbei kdnnen natiirlich Salze und Mineralien
mittransportiert werden, die dann auf der Plattenoberflache auskristallisieren. Diese Ablagerungen lassen sich problemlos
entfernen und beeintrachtigen die Qualitat der Platten in keiner Weise.

Das Phdanomen ist aus bauphysischen Griinden nicht auszuschlieRen und steht in keinem Zusammenhang mit der Qualitat
unserer Platten. Es kann daher niemals Anlass fiir die Nichtabnahme oder Preisminderung unserer Produkte sein.

Um das Phianomen auf ein Minimum zu beschranken, empfehlen wir:

« eine Verlegung auf Plattentragern: siehe Punkt 3.2

« den Einbau einer Drainagematte unter der Plattenoberflache: siehe griiner Kasten S. 7

Die Verwendung von nicht kalkhaltigen Materialien im Unterbau bringt zusatzliche Sicherheit.

Bordstein in —
| gebrochener Sand 2/5 gebrochener Sand 2/5 |

0 ] S | Drainagematte
TRA] & ‘ -"v-»_m-'*'
Drainageschlauch 3 = (“""g"

zur Kanalisation

NRAY
SN

R R A XTI

3.4 Verlegung von Grof3sformatplatten

Die Vorbereitungsarbeiten und Verlegung der richtigen Fundierung sind fiir GrofRformatplatten dieselben wie fiir alle
Marlux-Platten. Fiir weitere Informationen siehe Punkt 2 und 3.

GroRformatplatten sind zu schwer, um sie mit der Hand
hochzuheben. Zum Gliick gibt es hierfiir praktische Gerate,
die bei Betrieben flir Maschinenverleih ausgeliehen werden
kdnnen. Unsere grofiten Platten (120 x 120 x 8 cm) kdnnen
beispielsweise miihelos mit einem Vakuumgerat mit grofRer
Saugplatte und einem Saugvolumen von mindestens 200
m? angehoben werden (siehe auch den Film auf unserer
Website).

Diese Einheiten sind mit Saugndpfen in verschiedenen
Formaten verfiigbar, mit denen Sie die Platten ansaugen.
Wir raten davon ab, eine Plattenklemme zu verwenden, da
Sie hiermit die Rander der Platten beschadigen kénnen.
Zum Anklopfen verwenden Sie einen Gummihammer. Um
die Schlagkraft gut zu verteilen und Briiche zu vermeiden,
legen Sie erst einen Holzbalken auf die Platten.

ACHTUNG! Je groRRer die Platte, desto schwieriger kbnnen
Niveauunterschiede weggeschlagen werden. Die Platten
miissen in diesem Fall wieder hochgenommen werden, um
den Strallenbelag anzupassen.




5. Verlegung von Zierpflasterung (Pflastersteinen)

Die hohe Stabilitdt und der Biegewiderstand bieten bei Marlux-Pflastersteinen den Vorteil, dass sie nicht schwer verankert
werden miissen. Zudem kdnnen Sie aus verschiedenen Verlegungsmethoden wahlen, abhangig von Ihren konkreten
Wiinschen und den Umstanden:

Verlegung auf einer Stabilisierungsschicht
Verlegung auf Sand
Verlegung auf Splitt

Pflatersteinen

142% [/
Bordstein
o ° . 3 cm Bettungsschicht
4G o \//
: - a 15 cm Fundament
2 0
Stutzkissen . a >
Unterfundament
. e °
o ST =

Ein paar spezielle Hinweise fiir die Verlegung von Pflastersteinen:

+ Wenn Siessich fiir eine Verlegung auf einer Stabilisierungsschicht entscheiden, ist es wichtig, dass Sie die
Stabilisierung innerhalb von 3 Stunden verarbeiten. Auf diese Weise ist das Fundament noch nicht ausgehartet,
wodurch die Pflastersteine auf gleiche Hohe geriittelt und Beschadigungen vermieden werden kdnnen. Dies
ist vor allem fiir Produkte ohne Abschragung wichtig, bei denen nur ein Minimum an Riittelkraft angewandt
werden kann, um die festen Rander der Pflasterung zu bewahren.

+ Statten Sie den Riittelplatz stets mit einem Stiick Gummi aus und achten Sie darauf, dass die Pflasterung sauber
ist. So vermeiden Sie, dass eventuelle Verschmutzungen in die Oberflachenstruktur eingeklopft werden.

15
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5.1 Fundament

Das Fundament muss mit einer Drainage versehen werden, damit ein ausreichender Abfluss des Wassers gewahrleistet ist
und Kalkausbliihung sowie eine Absenkung verhindert werden kénnen. Berlicksichtigen Sie beim Anlegen des Fundaments
bitte, dass die fertige Pflasterung ein paar Zentimeter hoher liegen muss als die Gartenflache. Hierdurch wird vermieden,

dass die Pflasterung von Schmutzwasser tiberspiilt wird.

Das Fundament bildet die Basis fiir Ihre Terrasse und muss daher mit einem Gefélle von 1 bis 2 cm p/m weg vom Haus
verlegt werden, um einen guten Wasserabfluss zu gewahrleisten. Wahlen Sie eine um 15 % hohere Starke. Verdichten Sie

das Fundament anschliefend gut (riitteln), damit keine Absenkungen

entstehen kdnnen. Planieren Sie zum Schluss die Oberflache.

Fiir das Fundament haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Materialien:

Stabilisierung Sand

Fertigen Sie ein Stabilisierungs- Fertigen Sie eine Sandschicht aus
gemisch aus gereinigtem Flusssand gereinigtem Flusssand (0/2 - 0/5 mm)
(0/2-0/5 mm) und Zement mit an. Beim Auftragen der Sandschicht
einem Verhaltnis von einem Teil auf dem Unterfundament aus
Zement auf 11 Teile Sand (100 kg dem Schotter empfehlen wir,
Zement/m?3) fiir eine Terrasse und zuerst ein wasserdurchldssiges
einem Verhaltnis von einem Teil Bodentuch zwischen diesen beiden
Zement auf 7 Teile Sand (150 kg Schichten zu verlegen. Hierdurch
Zement/m?) fiir eine Einfahrt an. wird vermieden, dass der Sand das

Unterfundament ausspiilt.

5.2 Belag

Nach der ordnungsgemafen Verlegung des Fundaments beginnen
Sie mit der Verlegung des Belags:
+ Verlegung auf Stabilisierung: Der Belag hat dieselbe Zusam-
mensetzung wie das Fundament und wird ca. 4 cm stark angelegt.
+ Verlegung auf Sand: Der Belag hat dieselbe Zusammensetzung
wie das Fundament und wird ca. 4 cm stark angelegt.
+ Verlegung auf Splitt: Der Belag besteht aus Splitt
(1/3 -2/5 mm) und wird ca. 4 cm dick angelegt.
Der Belag muss kleine Starkeunterschiede zwischen den Platten
ausgleichen und wird daher nicht geriittelt. Dies erfolgt erst nach
der Verlegung der Pflastersteine. Um Absenkungen oder die
Ablésung von Pflastersteinen zu vermeiden, ist es wichtig, dass der
Belag tiberall gleich stark ist, sodass auch die Verdichtung unter den
Pflastersteinen gleich stark ist.
Die Verwendung von unreinem Sand oder Splitt kann hartnackige
Flecken verursachen.

5.3 Verlegung Pflastersteine

Legen Sie die Pflastersteine unter Beriicksichtigung einer kleinen Fuge
auf dem Belag aneinander. Um Wasserpfiitzen auf der Pflasterung zu
vermeiden, verlegen Sie die Pflastersteine mit einem Gefélle von 1 bis 2
c¢m/m und achten Sie darauf, dass die Pflastersteine ein paar Zentimeter
liber dem Niveau der Gartenflache liegen miissen.

Mischen Sie bei der Verlegung Pflastersteine aus verschiedenen Paletten
und verarbeiten Sie diese stets vertikal aus der Packung, um eine
schone Farbgebung zu erhalten. Arbeiten Sie stets auf den verlegten
Pflastersteinen, so vermeiden Sie eine Beschadigung des Belags.

Splitt

Sowohl das Unterfundament als
auch das Fundament bestehen aus
Schotter (0/20 - 0/32 mm).




5.4 Fugenfillung und Riitteln

Nach dem Verlegen werden die Pflastersteine geriittelt, um alle geringfligigen Starkenunterschiede zu beseitigen und
gleichzeitig die Pflasterschicht zu verdichten. Dies geschieht, bevor das Fundament ausgehértet ist. Das Ritteln von
Pflasterprodukten auf einem gehéarteten Untergrund kann zu Schaden fiihren. Riitteln Sie deshalb, sobald ein Abschnitt
verlegt wurde. Reinigen Sie die Riittelplatte (Zeichnung B) und die gepflasterte Flache griindlich, bevor Sie mit dem Ritteln
beginnen. Beginnen Sie den Riittelvorgang am Rand der Pflasteroberflache und arbeiten Sie sich langsam zur Mitte vor.
Auf diese Weise vermeiden Sie das Risiko einer Beschadigung der seitlichen Abschliisse oder einer Verschiebung der
Pflastersteine.

Nach dem Riitteln konnen die Fugen gefiillt werden. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollstéandig ausgefiillt sind
und bleiben, da dies die Bewegung der Pflastersteine einschrénkt und Ihr Pflaster somit lange Zeit schon bleibt. Es
gibt verschiedene Fugenmdrtel mit jeweils spezifischen Eigenschaften. Nachstehend eine Ubersicht der wichtigsten
Fugenmortel:

Splitt 1/3: Wenn die Pflastersteine auf einem Splittfundament verlegt werden. Um Kratzer auf den Pflastersteinen zu
vermeiden, sollte dieser mit einer weichen Biirste vorsichtig eingekehrt werden.

Feiner weifler Sand: Einfache und kostengiinstige Moglichkeit, schmale Pflastersteinfugen zu fiillen. Etwas hoherer
Pflegeaufwand, da der Sand aus den Fugen geblasen oder ausgewaschen werden kann. Es ist dann wichtig, dass

er so schnell wie moglich wieder aufgefiillt wird, bevor sich die Pflasterung bewegt oder Erde an seine Stelle tritt

und Unkrautwuchs verursacht. Um Flecken zu vermeiden, sollten Sie niemals ungewaschenen oder gefarbten Sand
verwenden.

Hinweis: Bei geradlinigen Pflastersteinen ohne Abstandhalter ist es sogar ratsam, den feinen Sand vor dem Riitteln in die
Fugen zu kehren. Dadurch wird verhindert, dass sich die Ridnder beim Rtitteln beriihren/beschddigen.
Polymerfugensand DR+ NextGel: Fiir Fugen von 2 mm bis 2 cm auf einem Fundament aus Sand oder einer
Stabilisierungsschicht. Diese Fuge ist im trockenen Zustand hart und im nassen Zustand wieder weich. Auf diese Weise
werden Risse verhindert und die Lebensdauer der Fuge wird verldngert. Weitere Erlduterungen auf S. 20.

Wenn die Fugen eingekehrt werden, empfehlen wir, keine Haufchen auf dem Zierpflaster zu hinterlassen. Dies kann zu
Flecken fuihren, die nur sehr schwer zu entfernen sind.

Belassen Sie eine Dehnungsfuge zwischen den Pflastersteinen und festen Vorrichtungen wie Fassaden, Saulen,

Mauern, ... Belassen Sie zudem eine zusatzliche elastische Fuge fiir Oberfldchen einer GréRe von mehr als 50 m? oder einer
Lange von mehr als 10 laufenden Metern. Elastisches Fugenmaterial ist im Handel erhaltlich. Dies ist vor allem bei festen
Pflasterprodukten wichtig.

Hinweis: Marlux kann keine Haftung fiir Schéden oder Verschmutzungen von Pflastersteinen infolge einer nicht
ordnungsgemdfien Anwendung eines Fugensystems (ibernehmen.
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«  Polymerfugensand DR+ NextGel ist ein hochwertiger —p (22MM | o
Fugensand, der speziell fiir die Verfugung von Platten und <2cm
Pflastersteinen auf einer feinen, drainierenden Unterlage - T

entwickelt wurde. Das Produkt ist gebrauchsfertig und kann
sowohl fiir neue Oberflachen als auch fiir Renovierungen
verwendet werden. Die Fuge hemmt das Wachstum von
Unkraut und schrankt den Befall mit Insekten ein. Um die

Bewegungen des Untergrunds besser auszugleichen, wird | IRRRRRER @4
DR+ NextGel im nassen Zustand weicher und héartet nach dem :3: 0/4.0 mm :
Trocknen wieder aus. Auf diese Weise bleibt die Fuge tiber 4 0/6,3 mm

Jahre hinweg intakt.

+ DR+ NextGel ist eine Mischung aus kalibriertem Sand und
einem Bindemittel. Der Fugensand wird trocken in die Fugen
eingebracht, verdichtet und anschlieBend befeuchtet. Nach
dem Trocknen ist er hart und bleibt in den Fugen.

+ Esistwichtig, dass der Fugenmortel auf einen feinen, aber
drainierenden Untergrund wie eine Stabilisierungsschicht
oder Sand (0/6,3 mm) gemald den Vorschriften von Marlux
aufgebracht wird. Fiir die Verlegung auf Splitt oder grobem
Sand eignet er sich jedoch nicht, da dann die Gefahr besteht,
dass das Bindemittel in den Untergrund ausgewaschen wird
und der Fugensand nicht aushartet.

+ Verwenden Sie das Produkt nur bei trockenen
Witterungsverhaltnissen und nur bei einer Temperatur von
Uber 5 °C in den 24 Stunden nach dem Auftragen.

Hinweis: Der Fugensand DR+ NextGel kann bereits 90 Minuten
nach dem Einbringen einem unerwarteten Regenschauer

standhalten.

1-AUFTRAGEN

Verteilen Sie den Fugensand
gleichmaRBig auf der zu
verfugenden Flache.

WICHTIGER HINWEIS: Die Platten
oder Pflastersteine miissen
vollsténdig trocken sein.

Kehren Sie den Fugensand dann
mit einer weichen Biirste in die
Fugen.

Achten Sie darauf, dass die
Fugen bis zum Boden gefiillt
sind. Driicken Sie den Fugensand
gegebenenfalls mit Hilfe eines
Fugeisens oder eines Brettes an.



2 - VERDICHTEN

PROFESSIONNEL PROFESSIONNEL
Bei Pflastersteinen kdnnen die Bei Platten konnen die Fugen
Fugen mit einer Riittelplatte eventuell mit einer Ultraschall-
verdichtet werden. Reinigen Sie Rittelplatte verdichtet werden.
zuvor die Oberflache. Reinigen Sie zuvor die Oberflache.

Ein Fugeisen ist jedoch vorzuziehen,
um Kratzer auf der Oberflache zu
vermeiden.

Wiederholen Sie die Schritte 1 Bei optimaler Verdichtung kénnen
(Auftragen) und 2 (Verdichten), Sie lhren Finger nicht in den soeben
bis eine maximale Verdichtung angebrachten Sand stecken.
erreicht ist.

Um eine kompakte, starke und
dauerhafte Fuge zu erhalten, die
vollkommen wasserbestandig ist,
muss die Oberflache mechanisch
verdichtet werden.
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3-BEFEUCHTEN

Entfernen Sie vor dem
Befeuchten der Oberflache alle
Fugensandreste mit einer Biirste
mit feinen Borsten.

Es ist unbedingt notwendig, pro
Abschnitt von max. 20 m? von unten
nach oben zu befeuchten (vom
tiefsten Punkt bis nach oben). Die
Befeuchtung eines Abschnitts muss
abgeschlossen sein, bevor Sie mit
einem neuen Abschnitt beginnen.

4 - TROCKNEN

4 )
/U\

\' ‘\’ .‘\' .‘\,

A A A / \
(7!

Y./ ) L L A N

Verwenden Sie einen Laubblaser,
um auch den letzten Feinstaub zu
entfernen.

Die Fugen miissen bis zur
Unterkante der Abschragung gefiillt
sein.

Hinweis
Wenn Sie Zweifel haben, ob
Sie genug Wasser verwendet
haben, entfernen Sie den Sand
an einigen Stellen mit einem
Stock oder Schraubenzieher.

Der Sand muss bis auf den
Boden nass sein.

24.-

- 48U-TX ‘\4

Um eine starke, dauerhafte und
gut haftende Fuge zu erhalten,
muss der Fugenmortel vollstandig
trocken sein, bevor er dem

Wasser ausgesetzt wird (24 bis 48
Stunden). Bei feuchten oder kalten
Witterungsverhaltnissen ist die
Trockenzeit langer.

Bringen Sie die Spritzpistole in die Duschposition.
Befeuchten Sie einen ersten Abschnitt, ohne den
Sand zu bewegen, bis die Fugen eingeschlammt
sind (30 bis 45 Sekunden lang spriihen). Fahren Sie
mit dem nadchsten Abschnitt fort. Vermeiden Sie
Wasserstrome. Bei starkem Gefalle: Reduzieren Sie
die Wassermenge und spriihen Sie langer.

Hinweis
Das Produkt hdlt bereits 90

Minuten nach dem Auftragen
einem Regenschauer stand.

Lagern Sie das Produkt immer
in der Originalverpackung,
trocken und vor Sonnenlicht
geschlitzt.

48U

Nutzung der Flache: FuRganger sofort, Fahrzeuge
nach 48 Stunden.

Vergewissern Sie sich, dass die Fuge trocken ist,
bevor sie mit einem leichten Fahrzeug befahren wird
(mind. 48 Stunden). Der Fugensand erreicht 75 %
seiner optimalen Festigkeit nach 7 Tagen und 100 %
nach 30 Tagen.



6. Verlegung von Schwimmbadumrandungen

Die Schwimmbadumrandungen von Marlux sind nicht nur als Zierumrandung fiir Ihr Schwimmbad geeignet,
sondern auch ideal fiir eine schwebende Terrasse oder als Treppenstufe.

6.1 Als Schwimmbadumrandung

10 bis 15 cm Stabilisierung
mit Bewehrungsmatte
in der Mitte

grund s Beckenfolie

Bei der Anlage eines Schwimmbads wird ein grof3eres Loch als notwendig fiir das Schwimmbad im Boden ausgegraben,
da Sie eine Verschalung anbringen kdnnen miissen, die Auflenseite der Wand behandeln kénnen miissen usw?. Wenn alle
unterirdischen Arbeiten abgeschlossen sind, muss der Boden rund um das Schwimmbad wieder aufgefiillt werden. Dies
muss mit der notwendigen Sorgfalt erfolgen, um eine Absenkung der umliegenden Terrasse zu vermeiden.

+ Denum den Schwimmbadrand aufgefiillten Sand mittels eines Ruttlers gut auf eine Schichtdicke von 20 cm verdichten,
um eine Absenkung zu vermeiden.

+ Die letzten 50 cm mit Schotter (0/20-0/32) auf einer Breite von 50 cm langs des ausgehobenen Loches auffiillen. Auch
dieser Schotter muss mit dem Riittler auf eine Schichtdicke von 20 cm verdichtet werden.

+ Furdas Unterfundament der angrenzenden Terrasse gelten die Verlegungsvorschriften unter "vorbereitende Arbeiten”
S.6.

+ Nun auf der vollstandig mit Platten bedeckten Oberfléache (sowohl angrenzende Terrasse als auch
Schwimmbadumrandungen) eine 10 cm dicke Stabilisierung im Verhaltnis von einem Teil Zement zu 7 Teilen Sand (150
kg Zement/m?®) anbringen, in die Sie auf halber Hohe (5 cm) eine genormte Bewehrungsmatte (Durchmesser ca. 5 mm)
legen. Die Bewehrung muss am Schwimmbad beginnen und in einer Breite von mindestens 2 Kacheln weiterlaufen, um
eine solide und stabile Gesamtheit zu erzielen.

+ Nun erfolgt die Rittelung und Planierung der Stabilisierung.

+ Als nachstes wird eine Bettungsschicht von 3 cm, bestehend aus Stabilisierung angelegt.

+ Verlegen Sie zuerst die Schwimmbadumrandungen. Diese werden auf dem gemauerten Wandabschnitt mit Mortel
oder Plattenkleber fixiert und auBerhalb des gemauerten Wandabschnitts mit einem Gummihammer in der richtigen
Position in die Bettungsschicht eingeklopft. Die ausgefraste Nut in den Schwimmbadumrandungen sorgt dafiir, dass
der Montagerand der Beckenfolie verdeckt wird.

+ Legen Sie anschlieRend die Platten auf die Bettungsschicht und klopfen Sie diese mit einem Gummihammer in der
richtigen Position ein.

+ Belassen Sie stets eine Fuge von min. 3 mm.

Hinweis: Da eine Schwimmbadumrandung ein Stiick in der Luft hdngt, empfehlen wir, diese mit Silikonen zu verfugen. Die
angrenzenden Platten kbnnen wie unter 3.1.4. beschrieben verfugt werden.
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6.2 Als schwebende Terrasse

Stabilisierer (100 kg/m’) Stabilisierer (100 kg/m?)
Starke 10 cm Entsprechende Fliese Schwimmbadkante Stirke 10 cm Entsprechende Fliese Schwimmbadkante
\ / / \ / / Gesagter
= T R |J — Fliesenstreifen

e

Gebrochener Betonschutt Bordstein Mortel Gebrochener Betonschutt Bordstein Mortel
Lagenstarke hangt von der 100 x 20 x 27 Lagenstarke héingt von der 100 x 20 x 27
Stabilitit des Untergrunds ab Stabilitét des Untergrunds ab

Eine Marlux-Schwimmbadumrandung ist das ideale Produkt, um die Rander einer schwebenden Terrasse zu verarbeiten.
Die Verlegung der Terrasse erfolgt vollstdndig gemaR der Beschreibung im Abschnitt "Vorbereitende Arbeiten” S. 6, mit
dem Unterschied, dass die Einfassung bei einer schwebenden Terrasse mit einem schweren Randstein (100 x 20 x 27 cm)
erfolgt, der ,versteckt“ angebracht wird und auf dem dann die Schwimmbadumrandung mit Brickfix verleimt werden
kann. Je nach der Hohe der Terrasse kann unter den Beckenrand auch ein Plattenstreifen geklebt werden, der aus einer
Platte der gleichen Farbe geschnitten wird.

Hinweis: Eine schwebende Terrasse kann auch auf einer Mauer angebracht werden, die dann den Randstein ersetzt.

6.3 Als Treppenstufe

Mit der Marlux-Schwimmbadumrandung konnen Sie im Garten eine Treppe in der gleichen Ausfiihrung wie die Platten
auf der Terrasse anlegen. Mit unseren schweren Randsteinen von 100 x 20 x 27 cm erhalten Sie eine solide Einfassung
und gleichzeitig eine gute Basis flir das Verleimen der Schwimmbadumrandung mit Brickfix. Achten Sie darauf, dass die
Stabilisierungsschicht zwischen den Randern ebenfalls gut verdichtet ist, damit die Stufen nicht durchhangen. Fiir einen
schonen Abschluss der Stufe kleben Sie unter jede Beckenumrandung einen weiteren Streifen, den Sie aus einer Platte
derselben Farbe geschnitten haben.

Stabilisierer (100 kg/m?) Entsprechende Fliese ~ Schwimmbadkante Gesigtes Stiick der

entsprechenden Fliese

Gebrochener Betonschutt Bordstein Mortel
Lagenstérke héngt von der 100 x 20 x 27
Stabilitat des Untergrunds ab




7.

Okologische Pflasterung

Behordliche Vorschriften zwingen uns zunehmend, Regenwasser zu sammeln und auf unserem
eigenen Grundstiick wiederzuverwenden oder es im Boden versickern zu lassen. Das klingt gar
nicht so schwierig. Doch wie macht man das genau? Marlux hilft hnen dabei!

Dabei ist es zunachst einmal wichtig zu wissen, dass Marlux zwei Arten von 6kologischen
Pflasterbeldgen anbietet: durchldssige und wasserableitende Pflasterung. Beide sorgen dafiir,
dass Regenwasser im Boden versickern kann. Wie der Name schon sagt, dringt bei einem
wasserdurchlassigen Pflasterstein das Wasser effektiv durch den Stein in den Boden. Ein
wasserableitender Stein hingegen lasst das Wasser iiber die Fuge, d. h. entlang des Steins, in den
Untergrund eindringen. Wenn das Fundament korrekt angebracht wurde, wird tiberschiissiges
Wasser voriibergehend gepuffert und verzégert in den Untergrund abgeleitet. Auf diese Weise wird
die Kanalisation entlastet und der Grundwasserspiegel aufrechterhalten.

Wasserdurchlassige Betonpflastersteine werden aus einer pordsen Betonzusammensetzung
hergestellt. Dadurch kénnen die Steine das Wasser in ihre Masse eindringen lassen. Die porose
Zusammensetzung bedeutet jedoch auch, dass diese Pflastersteine einer geringeren Belastung als
wasserableitende Pflastersteine standhalten kdnnen. Fiir stark belastete Oberflachen sind sie daher
nicht geeignet. Intensive Mandver, z. B. in Einfahrten oder auf Parkplétzen, konnen die Oberflache
beschddigen. Im Gegensatz zu den wasserableitenden Pflastersteinen bilden sie eine durchgehende
Flache, was die Begehbarkeit verbessert. Sie sind somit ideal fiir Gehwege.

Hinweis: Informieren Sie sich auch (iber unsere Pflastersteine Hydrobrick und Hydrostore+, denn dieses
6kologische Pflaster mit seinen sehr schmalen Fugen hat ebenfalls eine fast durchgehende Oberfliche
und kann trotzdem perfekt fiir Einfahrten und Parkpldtze verwendet werden!

7.1 Ist mein Untergrund ausreichend wasserdurchlassig?

Fir eine optimale Wirkung des 6kologischen Pflasters ist es natiirlich wichtig, dass der Untergrund ausreichend wasser-
durchlassig ist. Lehm zum Beispiel kann die Wirkung verringern und verhindern, dass Wasser in den Untergrund sickert.

Woher weifl man, ob der Untergrund ausreichend wasserdurchléssig ist?
Mit dem folgenden einfachen Schritt-fiir-Schritt-Plan fiihren Sie den Test in kiirzester Zeit durch:

1-

2-
3-

4-
5-

Graben Sie ein 50 x 50 cm grof3es und 50 cm tiefes Loch an einigen reprasentativen Stellen in dem Bereich, in dem Sie
den wasserdurchldssigen Belag verlegen wollen.

Tragen Sie eine diinne Schotterschicht auf dem Boden auf.

GielBen Sie nun 5 Liter Wasser in das Loch und messen Sie die Zeit, die das Wasser benétigt, um im Boden zu
versickern.

Wiederholen Sie dies mindestens dreimal.

Besuchen Sie nun tiber den unten stehenden Link unsere Website und geben Sie in die beiden vorgesehenen
Felder die in das Loch geschiittete Menge Wasser (z. B. bei dreimaliger Durchfiihrung des Tests sind dies 15 Liter)
und die gemessene Zeit in Sekunden ein. Das System zeigt dann an, ob es sich um einen STARK, SCHWACH oder
SEHR SCHWACH durchldssigen Boden handelt. Ausgehend von diesem Ergebnis muss die Verlegung nach einer der
folgenden Methoden erfolgen.

2T

23



24

7.2 Verlegung auf einem STARK durchlassigen Untergrund

Bordstein Fugenfillung Draino

100x20x6 2/4 mind. Starke 8 cm
Mortel
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7.2.1 Fundament und Randeinfassung

+ Graben Sie den Koffer bis zum stabilen Untergrund aus, mindestens 30 cm tief.

+ Legen Sie den Koffer mit einem wasserdurchldssigen Vlies (Geotextil/Anti-Wurzeltuch) aus.

+ Auf diesem Geotextil beginnen Sie mit dem puffernden Fundament aus Schotter 0/40 oder 0/32 mit einem begrenzten
Anteil an Feinmaterial. Verteilen Sie den Schotter gleichmaRig mit einer Schichtdicke von 20 cm auf der Oberfléche.
Stabilisieren Sie die Schicht durch leichtes Rutteln mit einer Riittelplatte.

+ Verlegen Sie nun die Randeinfassung, wie unter ,Verlegen von Pflastersteinen® (2.2 Umrandungen) beschrieben, und
errichten Sie dann die Fundamentschicht in Hohe dieser Einfassung.

7.2.2 Belag und Pflastersteine

+ Nach der Verlegung des Fundaments wird erneut ein wasserdurchldssiges Vlies (Geotextil/Anti-Wurzeltuch) angebracht.
Dadurch wird sichergestellt, dass der Belag nicht in das Unterfundament ausgewaschen wird.
« Bringen Sie auf dem Vlies den Belag an. Tragen Sie eine gleichmé&Rige Schicht aus Kalkstein oder Porphyr 2/4 auf und
ebnen Sie sie in einer Dicke von 3 cm ein.
« Jetzt kdnnen Sie die Pflastersteine verlegen. Gehen Sie dabei vor wie unter ,Verlegen von Pflastersteinen® beschrieben.
Wichtiger Hinweis:
> Die Pflastersteine miissen mit einem Gefdlle von 1 cm/m verlegt werden. Dadurch wird verhindert, dass bei
extremen Regenfillen Wasser zum Haus lduft.
> Versehen Sie Ihre Riittelplatte mit einer Gummimatte, um Schéden an den Pflastersteinen zu vermeiden.

7.2.3 Fugenfiillung

Je grober das in den Fugen verwendete Granulat ist, desto besser ist die Durchlassigkeit. Aber das Granulat muss natirlich
in die Fugen passen.

Beim wasserdurchlédssigen Accédo zum Beispiel sind nur max. 2 mm maglich. Das ist hier kein Problem, denn das Wasser
dringt nicht nur durch die Fugen, sondern auch durch den Stein ein. Wichtiger ist bei dieser Art von Pflasterung, dass das
Fugenmaterial nie kleiner als 0,5 mm ist. Das feine Material wiirde die Kanale im Pflasterstein verschlieRen.

Wir empfehlen hierfiir Porphyr 0,5/2.

Bei den wasserableitenden Pflastersteinen hingegen sind die Fugen breiter, damit das Wasser durch die Fugen abflieRen

kann. Deshalb kann hier in den Fugen ein groberes Granulat verwendet werden. Bei Draino empfehlen wir beispielsweise
ein Granulat 2/4 und bei Virage kann das Granulat sogar noch grober sein.

* Eine Ubersicht mit der erforderlichen Fugenfiillung m*/Produkt finden Sie auf unserer Website.



7.2.3 Was ist bei Rasenfugen zu tun?

Bordstein Substrat Grasbetonstein
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Bei Rasenfugen (z. B. bei begriinbaren Betonplatten, Hydro Lineo usw.) empfehlen wir, Brechsand 0/7 oder Schotter 2/5
oder 2/7 als Pflasterschicht zu verwenden und die Fugen mit einem speziell fiir diese Anwendung entwickelten Substrat
zu fiillen. Hierbei ist wichtig, dass das Substrat den Rasen mit den notwendigen Nahrstoffen und Feuchtigkeit versorgen
kann, und es auRerdem den Steinen die notwendige Stabilitat verleiht. Wir empfehlen, sich in einem solchen Fall an
Unternehmen zu wenden, die auf diese Substrate spezialisiert sind.

Fiillen Sie die Offnungen luftig mit dem Substrat und bespriihen Sie es reichlich mit Wasser. Bleiben Sie dabei 1 bis 2 cm
unter dem oberen Niveau, da die Graswurzeln das Niveau ohnehin anheben werden.

Hinweis: Laden Sie das Substrat bei der Anlieferung nicht auf dem Pflaster selbst, sondern daneben ab. Andernfalls wiirde
das Substrat an dieser Stelle viel zu fest angedriickt werden, was es dem Gras erschweren wiirde, Wurzeln zu schlagen, und
somit zu einem schlechteren Graswachstum an dieser Stelle fiihren wiirde.

7.3 Verlegung auf einem SCHWACH durchldssigen Untergrund

Bordstein Fugenfiillung Draino

Mértel 100x20x6 1/3 oder 2/4 mind. Starke 8 cm
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Wenn der Untergrund schwach durchlassig ist, miissen Sie dafiir sorgen, dass eine grofiere Wassermenge gepuffert
werden kann. Der obige Querschnitt zeigt, dass sich die Fundamentschicht aus Schotter im Vergleich zu einem stark
durchl3ssigen Untergrund von 20 cm auf 40 cm verdoppelt hat. Im Ubrigen gilt fiir die Verlegung dasselbe wie fiir einen
stark durchlassigen Untergrund.

7.4 Verlegung auf einem SEHR SCHWACH durchléassigen Untergrund

Dies erfordert einen speziellen Aufbau und hangt von der drtlichen Situation und Gesetzgebung ab. Bitte setzen Sie sich

mit Marlux in Verbindung, um den jeweiligen Fall zu besprechen. 25
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8. Gartenanlegung

Uberpriifen Sie die Ware vor der Verlegung auf ihren ordnungsgeméRen Zustand. Verlegte Ware gilt als akzeptiert.

Randverarbeitungen wie Mauerelemente und Palisaden sind Betonprodukte auf Zementbasis. Kalkausbliihung
kann infolgedessen nicht ausgeschlossen werden. Es ist wichtig zu wissen, dass Kalkausbliihung die Qualitat des
Produkts in keiner Weise beeintrachtigen. Kalkausbliihung kann daher niemals ein Grund fiir die Nichtabnahme oder

Preisminderung dieser Produkte sein.

8.1 Aufbau von Moodul

8.1.1 Als Mauer

Fundament

Die Tiefe des Fundaments hangt stark von verschiedenen

Aspekten ab:

+ der Stabilitat des Untergrunds (immer bis zum
Tragfahigen Untergrund graben)

+ der Hohe der Mauer

+ frei stehende oder beidseitig eingefasste Mauer
(eingefasste Mauern kdnnen an den anderen Mauern
verankert werden)

+ normale gerade Mauer oder Mauern mit Ecken

Richten Sie ein Fundament von 50 cm Breite ein
(inklusive 10 cm links und rechts, um die erste Schicht
streichen zu kdnnen). Wir empfehlen ein frosicheres und
setzungsfreies Fundament (Tiefe 80-100 cm aus z.B. B15)

Allgemein gilt, dass flir eine niedrige Mauer ein Fundament
aus stabilisiertem Sand oder eine Schicht gebrochener
Betonbruch, der gut und kraftig angerittelt wird,
ausreichend ist. Gehen Sie jedoch stets von einem stabilen
Untergrund aus.

Eine Mauer, die hoher als 80 cm ist, kann am besten

auf ein Betonfundament gebaut werden. Lassen Sie im
Zweifel die Bodenbeschaffenheit im Vorfeld durch einen
Sachverstandigen priifen.

Betonfundament




Vorbereitung Aufbau

Richtprofile platzieren.

Ziehen Sie auf Profil 1 einen Referenzstreifen, z. B. 1 m des Fundaments. Ubertragen Sie dieses Niveau mithilfe eines Lasers
oder einer Schlauchwasserwaage auf Profil 2.

Spannen Sie das Richtseil fiir die untere Schicht auf 90 cm Hohe unter den Referenzstreifen: 100 cm - 2,5 cm Mortel
(angeklopfter Stein) - 7,5 cm erste Schicht Moodul =90 cm

Stimmen Sie das Richtseil auf die AuRenseite von Moodul (7,5 cm) und nicht auf die Innenseite von 9 cm ab.

Verlegen Sie eine Schicht Mortel von 4 bis 5 cm Dicke mit einem Stiick Lehrrohr (3/4") von 20 cm Léange in der Mitte, um das
Wasser, das mittig nach unten flieRt, abzuleiten. Tun Sie dies fiir jedes Moodul der untersten Schicht.

Lehrrohr
L=20cm

27
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Verlegung Moodul

Verlegen Sie die erste Schicht Moodul im Mortel und schmieren Sie anschlieRBend auch die Innen- und Auf3enseite jedes
Steins schrag mit Mortel ein, sodass diese Schicht gut verankert ist. Bei langen Mauern (> 10 m) muss alle 10 m von oben
nach unten eine vertikale Dehnungsfuge vorgesehen werden.

Ab der 2. Schicht werden die Steine geleimt. Spannen Sie das Richtseil jetzt jeweils 9 cm hoher. Tragen Sie den Leim auf der
Oberflache des Mooduls auf und platzieren Sie den Stein darin. Leicht anklopfen bis zum Niveau des Seils. Wiederholen Sie
dies fiir alle folgenden Schichten.

ACHTUNG! Sorgen Sie dafiir, dass jeder Stein in Ldngs- und Breitrichtung waagrecht und schén in 1 Linie liegt (mit dem Seil),
denn dies bestimmt gleich auch, wie gerade das Zubehér héingt!

11177117710

b,
&

Fiir die letzte Schicht verwenden Sie die Abdecksteine. Uberlegen Sie, ob die Mauer spater noch zugénglich sein muss,
z. B. um Stromkabel zu ziehen. In einem derartigen Fall empfehlen wir, die Abdecksteine mit nur ein paar Kleberpunkten zu
befestigen, sodass sie mit einem Gummihammer leicht wieder losgeklopft werden kénnen. Entfernen Sie jetzt die Profile.

Hinweis: Schwere Zubehérteile erst nach 28 Tagen an der Mauer befestigen.
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8.1.2 Verlegung Moodul

1 Fundamtenttiefe und-breite sind von der Stabilitdt des Untergrunds und der H6he der Wand abhéngig.
Meist ist fiir die hier gezeigte Anwendung ein Fundament von 40 bis 50 cm Breite und Tiefe ausreichend.

2 Um das Wasser Uber der Fundierung ableiten zu kdnnen, verlegen Sie jeweils in der Mitte des Steins ein Lehrrohr im
Mortel, wie in der Rubrik "Vorbereitung Verlegung" S. 29 beschrieben.

3 Verlegen Sie die erste Schicht unter dem Niveau der Pflasterung im Mortel.

4 Verkleben Sie die Moodul-Elemente mit Brickfix miteinander.

5 Platzieren Sie eine Drainagematte. Diese verhindert, dass der Untergrund in den Fugen des Moduuls verschwindet. Um
zu vermeiden, dass auch dariiber keine Erde in die Fugen gelangt, schneiden Sie die Plastiknoppenmatte am Ende weg.
Die restliche Klappe von 15 bis 20 cm vom Obervlies verkleben Sie anschliefend unter dem obersten Abdeckstein mit.

6 Unterfundament aus gebrochenem Betonbruch, wenn die stabile Grundschicht tiefer liegt als die nétige
Tiefe flir die Stabilisierungsschicht. Siehe auch "Untergrund und Unterfundament” S. 6.

7 Stabilisierungsschicht von 10 bis 20 cm Dicke, abhdngig von der Belastung. Siehe auch "Verlegung von
Terrassenplatten/Zierpflasterung” Rubrik 3.1.1/5.1 "Fundament” S. 9 und 19.

8 TPlatten oder Pflastersteine.

Opmerking: Bei entsprechdem Fundament kann eine Stiitzmauer ohne angrenzenden befahrbaren Bereich bis

zu einer Héhe von 80 cm erstellt werden. Jede Stiitzmauer, die ldnger als 4,2 m ist, muss zusdtzlich verstdrkt werden (z. B.
durch Verkleben eines Mauerstiicks nach innen). Um den Mauerverband auf der Sichtseite nicht zu beeintrdchtigen, kénnen
Sie diese Stiitzmauer auch durch das Einkleben einer Armierung zwischen den Steinen verbinden (Schlitze in die Oberseite der
Steine schneiden, um die Armierung einzufiigen).
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8.1.3 Als Treppe

Fundamenttiefe und -breite sind von der Stabilitdt des Untergrunds und der Hohe der Treppe abhangig. Meist ist fiir die
hier gezeigte Anwendung ein Fundament von 40 bis 50 cm Breite und Tiefe ausreichend.

Unterfundament aus gebrochenem Betonbruch, wenn die stabile Grundschicht tiefer liegt als die nétige Tiefe fiir die
Stabilisierungsschicht. Siehe auch "Untergrund und Unterfundament” S. 6.

Stabilisierungsschicht von 10 bis 20 cm Dicke, abhadngig von der Belastung. Siehe auch "Verlegung von
Terrassenplatten/Zierpflasterung” Rubrik 3.1.1/5.1 "Fundament” S. 9 und 19.

Um das Wasser tiber der Fundierung ableiten zu kdnnen, verlegen Sie jeweils in der Mitte des Steins ein Lehrrohrim
Mortel, wie in der Rubrik "Vorbereitung Verlegung" S. 29 beschrieben.

Verlegen Sie die erste Schicht unter dem Niveau der Pflasterung im Mortel.

Verkleben Sie die Moodul-Elemente mit Granufix miteinander. Die letzte Schicht ist jeweils ein Abdeckstein.

TIPP: Fiir ein schénes Ergebnis sorgen Sie dafiir, dass die sichtbaren Elemente so viel wie mdglich in Halbsteinen platziert
werden. Manchmal miissen Sie hierfiir innen mit halben Steinen arbeiten.

Platten oder Pflastersteine.

Platzieren Sie eine Drainagematte. Diese verhindert, dass der Untergrund in den Fugen des Mooduls verschwindet. Um
zu vermeiden, dass auch dariiber keine Erde in die Fugen gelangt, schneiden Sie die Plastiknoppenmatte am Ende weg.
Die restliche Klappe von 15 bis 20 cm vom Obervlies verkleben Sie anschliefend unter der obersten Trittstufe mit.
Platten, Pflastersteine oder andere Pflasterung.
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8.2 Aufbau von MOODUL Creations

Die vollstandige Installationsanleitung von MOODUL Creations ist auf der Website zu finden.

8.3 Spaltmauerelemente Mauerelemente

8.3.1 Fundament

Die Stabilitdt des Untergrunds ist dafiir entscheidend, welches Fundament sich am besten eignet. Allgemein gilt, dass fiir
eine niedrige Mauer ein Fundament aus stabilisiertem Sand ausreichend ist. Eine Mauer von einer Héhe von mehr als 80 cm
kann am besten auf einem Betonfundament errichtet werden. Dieses Fundament muss mindestens 60 cm tief und 30 bis 40
cm breit sein und aus einer Betonmischung mit mind. 150 kg Zement pro m3 bestehen (1 Teil Zement auf 7 Teile Sand).

8.3.2 Arbeiten mit Brickfix

Fir die verschiedenen Mauerelemente empfehlen wir, mit Brickfix zu arbeiten. Fiir die Verwendung von Brickfix miissen die
Steine nicht unbedingt 100 % trocken oder staubfrei sein, der ausgehartete Kleber ist frostbestandig. Brickfix ist einfacher
zu verarbeiten als Mortel und die Verarbeitung ist viel weniger zeitaufwéndig. AuRerdem sind die diinnen Fugen nahezu
unsichtbar, was den Effekt erzielt, als wéren die Mauerelemente nur lose aufeinandergestapelt. Brickfix wird einfach mit
Wasser angeriihrt. Die Paste muss gleichmafig aufgetragen werden und die Steine kdnnen schichtweise damit verklebt

werden.
Kg/m? Kg/lm Kg/Eimer

Granuwall 50x 25x 15 cm 8,0 12

Granuwall 30x12x 12 cm 4.8 0,6

Granubrick 23,1/15,3x20x 10 cm 9,6 1,0

Moodul 60 x 30 x 9 cm 7,0 0,63 15

Moodul 60 x 15x9 cm 55 0,5

Gardino (vwerleimt auf der 11. Seite) 3,8 0,6

Gardino (verleimt auf der 14. Seite) 6,1 0,7
8.3.3 Granuwall @
Fir den Bau einer Granuwall-Mauer gelten dieselben Verlegungsan-
weisungen wie fiir alle unsere Mauerelemente. Verlegen Sie die erste
Schicht Steine vollstéandig waagerecht im Mortelbett. Nach der Aushartung
dieser Schicht stapeln Sie die Steine Schicht fiir Schicht nach eigener Wahl
auf. Aus produktionstechnischen Griinden sind kleine Starkeunterschiede
unvermeidlich. Verlegen Sie die Steine deshalb unter Beriicksichtigung
einer Fuge von 2 bis 3 mm. Verwenden Sie hierzu unseren Brickfix.

Kiesel
Uberpriifen Sie regelmaRig mit einer Wasserwaage bzw. einem Lot
den vertikalen Stand der Mauer. Bei einer Stiitzmauer versehen Sie die
Riickseite mit einer Drainage, damit kein verschmutztes Wasser durch Abfluss
Fundament

die Fugen sickert. Dies wird zudem die Kalkausbliihung einschranken.
Sie kdnnen dies tun, indem Sie unsere Drainagematte an die Stiitzmauer
festkleben.

Verwenden Sie fiir die Ecken eine dreiseitig bearbeitete Granuwall oder

schneiden Sie sie mit einer Schere in die richtige Form.

Weitere Erléuterungen zur zwei- und dreiseitigen Bearbeitung finden Sie auf der Website.
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8.3.4 Granubrick

Dank der Trapezform eignet sich Granubrick sowohl fiir den Bau runder als auch gerader Mauern. Wenn man die kurzen
Seiten der trapezformigen Steine auf einer Seite beldsst, erhdlt man eine runde Wand. Eine gerade Wand erhélt man,
indem man die aneinandergrenzenden Steine um 180° dreht.

Fiir die Ecken gibt es auf der Palette einige Steine mit einer V-Nut. Schneiden Sie diese mit einer Schere entzwei.
Verwenden Sie eine Halfte am linken Rand, die andere Halfte am rechten Rand.

Die Rippen auf der Oberseite und die Rillen auf der Unterseite der Steine bieten zusammen mit der Brickfix-Verklebung
eine zusatzliche Verankerung.

Fiir die letzte Schicht gibt es auf der Palette einige Steine ohne Rippen an der Oberseite.
Fiir einen Kreis platzieren Sie die Steine wie auf der Zeichnung gezeigt. Der Mindestinnendurchmesser betragt 80 cm. Der
Mindestaufendurchmesser betragt 120 cm, was 16 Steinen pro Schicht entspricht.

Um die Menge der Steine fiir den Kreis zu berechnen, miissen Sie folgendermafen vorgehen:
> Berechnen Sie zunachst den Umfang des Innenkreises: 2mR (2 x 3,14 x R)
> Teilen Sie anschlieRend den Umfang durch die Innenseite des Steines.
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Beispiel:

« Innenradius (R) =40 cm

« schmale Seite des Steines =15 cm
+Umfang=2x 3,14 x40=251,2 cm
+251,2: 15 =16 Steine pro Schicht



8.4 Palisaden

Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, bringen Sie die Palisaden und
Palirdnder am besten in eine Betonfundierung ein. Der Bereich, der
sich im Fundament befindet, muss ein Viertel der H6he betragen (siehe
Zeichnung).

Runde Palisaden mit Kerbung sind leicht von ihrer Langsrichtung her
leicht konisch (dass der untere Durchmesser etwas groRer ist als der
obere Durchmesser). Je langer die Palisade ist, umso gréfer muss der
Unterschied sein. Deshalb ist es wichtig, dass Sie bei der Uberpriifung
des vertikalen Standes der Palisade die Wasserwaage nicht an der
seitlichen Kante ansetzen, sondern auf der Oberseite (siehe Zeichnung).
Platzieren Sie deshalb einen Keil zwischen den Oberseiten der Palisaden,
solange das Fundament noch nicht ausgehartet ist. Nach der Aushartung
kann dieser wieder entfernt werden.

Gardino-Palisaden sind von ihrer Langsrichtung her nicht konisch. Die
Wasserwaage kann hier daher an der seitlichen Kante angesetzt werden.

Wenn Palisaden fiir die Konstruktion eines PflanzgefaRes verwendet
werden, muss das Fundament auf der Vorderseite bis zu einem Drittel
der Hohe betragen und auf der Riickseite sogar bis zur Halfte der
Gesamthdhe des Produkts (siehe Zeichnung). Versehen Sie die Riickseite
mit einer Drainage, damit kein verschmutztes Wasser durch die Fugen
sickert. Dies wird zudem die Kalkausbliihung einschranken. Sie kdnnen
dies tun, indem Sie unsere Drainagematte an die Palisaden festkleben.

ACHTUNG: Unsere Palisaden sind nicht bewehrt - nur einsetzbar bei
unbelasteten Oberseiten.

8.5 Treppenstufen

In dieser Broschiire wurden bereits Stufen mit fertiger Schwimmbadumrandung (siehe 6.3) oder mit Moodul (siehe 8.1.3)
behandelt. Dariiber hinaus bieten wir auch massive Treppenbldcke an, die folgendermafen eingebaut werden.

Setzen Sie die untere Trittstufe in das Boden-fundament ein. Die Vorderseite jeder Trittstufe muss mindestens 2 cm

liber der darunterliegenden Stufe platziert werden. Jede Trittstufe kann auch unkompliziert in eine Mértelfuge oder in
Diinnbeton eingesetzt werden. Nach dem Einbau der Trittstufe muss das dahinterliegende Fundament jeweils ausreichend
verdichtet werden, bevor die nachste Stufe verlegt wird. Beriicksichtigen Sie bei jeder Treppenstufe ein Gefélle von 3 mm,

damit das Regenwasser nicht auf den Stufen stehenbleibt.

H = Tritthohe
B = Stufenbreite

min. 2 cm

L jf 1

—— T —e

-
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Je schneller Sie nach
dem Auftreten der
Verschmutzung
handeln, desto besser
ist das Ergebnis.

Pflege

1. Allgemeine Tipps

+ Vermeiden Sie sdurehaltige Pflegeprodukte. Verwenden Sie keine Losungsmittel und Tausalze (nur in maRiger
Anwendung).
+ Stellen Sie Blumentopfe immer auf eine unterliiftete Schale und stellen Sie diese regelmaBig um.
+ Helle Platten und Zierpflasterung werden schneller schmutzig als dunklere Pflasterprodukte.
+ Lassen Sie Blatter und Erdreste nicht fiir langere Zeit liegen, sondern entfernen Sie diese so schnell wie méoglich.
« Benutzen Sie beim Schneerdumen lhrer Platten immer eine Schneeschaufel mit Gummibesatz,
um Kratzer auf den Platten zu vermeiden.

2. Pflege von Terrassenplatten

Eine Terrasse stellt heutzutage mehr und mehr eine Erweiterung des Wohnzimmers dar. Dies bedeutet, dass man sich fiir
eine Terrasse aus einem Material hoher Qualitat entscheidet. Die hochwertigen Terrassenplatten von Marlux verdienen eine
passende Pflege.



2.1 Pflege beschichteter Platten

Dank des exklusiven M-Coat-Schutzes sind die Platten nicht nur pflegeleicht, sondern erhalten auch eine intensivere
Farbe und werden vor Griinbelag und Kalkausbliihung geschiitzt. Fiir die normale Pflege verwenden Sie bitte eine nicht
riickfettende natirliche Seife ohne Farbstoffe. Bei stérkerer Verschmutzung verwenden Sie am besten einen milden
Terrassenreiniger. Spiilen Sie anschlieffend gut mit sauberem Wasser nach.

Eine unkomplizierte Pflege bedeutet allerdings nicht, dass "keine Pflege" notwendig ist. Reinigen Sie lhre Terrasse
regelmaRig und Sie werden iiber viele Jahre Freude an ihr haben. Vergleichen Sie dies mit dem Waschen Ihres Autos.

Trotz der Harte der Marlux-Beschichtung kdnnen sich Kratzer auf den Platten bilden. Diese Kratzer werden mit der Zeit
weniger auffallig (durch Begehung, Witterung und Pflege).

Um Kratzer auf den beschichteten Platten zu vermeiden, empfehlen wir lhnen, alle Gegenstande wie die FiiRe von
Sonnenschirmen und Terrassenmobeln, ... mit Filz- oder weichen Gummikappen zu versehen. Bei Platten, die in einem
dunklen Farbton beschichtet sind, ist besondere Vorsicht geboten.

Wichtige Hinweise fiir die Pflege beschichteter Platten:

« Vermeiden Sie saurehaltige Pflegeprodukte. Verwenden Sie keine Losungsmittel.

+ Hochdruckreiniger diirfen unter Berticksichtigung der Herstellerangaben mit ausreichendem Strahlabstand bis
max. 100 bar Gerateleistung verwendet werden direkt auf der Oberfléche, sondern bleiben Sie min.
30 cm mit der Spriihlanze von der Oberflache entfernt.

« Stellen Sie Blumenkiibel und andere Gestaltungselemente immer gut unterliiftet auf um Schwitzwasser unter
den Gegenstanden zu vermeiden.

+ Achten Sie so gut wie moglich auf eine Ventilation unter den auf Ihrer Terrasse aufgestellten Gegenstdanden und
versetzen Sie die Gegenstande regelmaRig, um Abdriicke unter den Stiitzen zu vermeiden.

+  Um Abdriicke auf M-Coat-Platten zu vermeiden, stellen Sie am besten keine flachen Gegenstande wie
Schwimmbecken, Folien, flache SonnenschirmfiiRe usw. auf Ihre Platten.

+ Tausalze sollten auch aus Umweltschonender Sicht nur maRige Anwendung finden

2.2 Pflege gestrahlter Platten

Nehmen Sie die Reinigung mit warmem Wasser vor, in dem sich etwas natiirliche Seife befindet.

Die Impragnierung schiitzt die Platten vor einer schnellen Verschmutzung. Eine Impragnierung ist allerdings keine
Beschichtung. Diese Art von Platten miissen daher haufiger gereinigt werden. Eventuelle Flecken von Blattern, Bliiten usw.
verschwinden durch regelmafige Reinigung und Regen allmahlich.

Hartnackige Verschmutzungen

Bei hartnackigen Verschmutzungen wie Rostflecken durch Fiil3e von Grillgeraten, einen z. B. durch unsachgemaRes
Verfugen entstandenen Zementschleier, Olflecken, ... wenden Sie sich bitte an Ihren Marlux-Handler. Lassen Sie sich von
diesem beraten, welches Reinigungsmittel fiir welche Art von Verschmutzung geeignet ist.

Achtung: Diese Reinigungsmittel sind oftmals ziemlich aggressiv und kdnnen bei unsachgeméafer Anwendung die

Oberfléche der Platten beschadigen. Deshalb miissen Sie verschiedene VorsorgemaRnahmen ergreifen::

+ Beginnen Sie mit einer verdiinnten Lésung (1/10) en fiihren Sie hiermit an einer einzelnen Stelle einen Test durch.

+ Ist diese Konzentration ausreichend, so setzen Sie den Reinigungsvorgang entsprechend fort. Andernfalls erhohen Sie
die Konzentration stufenweise, bis die Verschmutzung beseitig ist.

+ Decken Sie hierbei auch alle Pflanzen in unmittelbarer Umgebung der zu behandelnden Flache ab.

+ Tragen Sie Schutzkleidung (Handschuhe, Brille, ...).

+ Halten Sie Kinder und Haustiere fern.

+ Spiilen Sie den entsprechenden Bereich nach der Behandlung mehrmals mit sauberem Wasser ab.
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3. Pflege von Zierpflasterung (Pflastersteinen)

3.1 Allgemeine Pflege

Damit Sie an lhrer Zierpflasterung tiber lange Zeit Freude haben, ist es ausreichend, diese regelmaRig mit einer einfachen
Scheuerbiirste und sauberem Wasser zu behandeln. Vermeiden Sie sdurehaltige Produkte und verwenden Sie nach
Moglichkeit keinen Hochdruckreiniger. Dieser raut schlieBlich die Oberflache der Pflastersteine auf, wodurch die Steine
hinterher noch schneller schmutzig werden.

Wenn Sie trotzdem einmal einen Hochdruckreiniger verwenden, beriicksichtigen Sie dabei bitte folgende Punkte:

+ Reinigen Sie die Pflastersteine vorab mit einer Biirste. So vermeiden Sie, dass bei der Verwendung des
Hochdruckreinigers grober Schmutz die Pflastersteine angreift.

+ Fuhren Sie erst einen Test auf einer kleinen Flache durch und lassen Sie diese trocknen, bevor Sie die gesamte Terrasse
oder Einfahrt reinigen.

+ Stellen Sie den Druck nicht zu hoch ein.

+ Halten Sie das Strahlrohr des Hochdruckreinigers schrag genug zu der zu reinigenden Oberflache und halten Sie einen
Mindestabstand von 20 cm ein.

« berpriifen und reparieren Sie feste Fugen nach der Reinigung.

3.2 Hartnackige Verschmutzungen

Bei hartnackigen Verschmutzungen wie Rostflecken aufgrund von angerosteten FiiRen von Grillgeraten, einem z. B. durch
unsachgemaRes Verfugen entstandenen Zementschleier, Olflecken, Reifenspuren, ... wenden Sie sich bitte an lhren
Marlux-Héndler. Lassen Sie sich von diesem beraten, welches Reinigungsmittel fiir welche Art von Verschmutzung geeignet
ist.

Diese Reinigungsmittel sind oftmals ziemlich aggressiv und kdnnen bei unsachgemaRer Anwendung die Oberflache der

Pflastersteine beschéddigen. Daher miissen Sie einige VorsichtsmaRnahmen einhalten:

+ Beginnen Sie mit einer verdiinnten Lésung (1/10) und fiihren Sie mit dieser an einer einzelnen Stelle einen Test durch.

+ Ist diese Konzentration ausreichend, so setzen Sie den Reinigungsvorgang entsprechend fort. Andernfalls erhohen Sie
die Konzentration stufenweise, bis die Verschmutzung beseitig ist.

+ Spiilen Sie den entsprechenden Bereich nach der Behandlung mehrmals mit sauberem Wasser ab.

+ Decken Sie hierbei auch alle Pflanzen in unmittelbarer Umgebung der zu behandelnden Flache ab.

+ Tragen Sie Schutzkleidung (Handschuhe, Brille, ...).

+ Halten Sie Kinder und Haustiere fern.

3.3 Kalkausblihung auf Beton

Sind auf lhrer Pflasterung weiBlliche Flecken zu sehen? Keine Sorge, dabei handelt es sich um Kalkausbliihungen.
Dieser dufert sich in einem weilen Schleier oder entsprechenden Streifen.

Unsere Produkte werden aus natiirlichen Rohstoffen wie Wasser, Granulaten und natiirlichem Zement gefertigt. Da
Kalkausbliihung eine zu 100 % natiirliche Erscheinung darstellt, die bei allen Produkten auf Basis von Zement zu
beobachten ist, konnen wir dieses Phdnomen trotz aller Qualitdtskontrollen nicht ausschlieBen. Es ist wichtig zu wissen,
dass Kalkausbliihung die Qualitat des Betons in keiner Weise beeintrachtigt. Kalkausbliihung kann somit auch niemals ein
Grund fiir eine Verweigerung der Abnahme oder Preisminderung unserer Produkte sein.

Im Laufe der Zeit verschwindet die Kalkausbliihung von selbst. Geduld ist das beste Mittel gegen Kalkausbliihung!

Sie mochten trotzdem etwas dagegen unternehmen? Im Handel sind verschiedene Produkte zur Behandlung von
Kalkausbliihung erhiltlich. Sie sollten allerdings bedenken, dass es sich dabei um saurehaltige Produkte handelt, welche
die Textur und Farbe Ihrer Pflasterung leicht verdndern kénnen. Deshalb sollten Sie einige VorsorgemalRnahmen treffen:
vgl. Abschnitt "hartnackige Verschmutzungen”.



3.4 Was sind die weifSen Flecken auf meinen Platten oder
Pflastersteinen?

Das ist Kalkausbliihung. Kalkausbliihungen werden unter bestimmten klimatischen Bedingungen durch

Wasser verursacht, das den Beton mit einem Film {iberzieht. Der beim Ausharten des Zements freigesetzte Kalk [6st sich im

Wasser auf und setzt sich auf den Steinen ab, wenn das Wasser verdunstet. Der Kontakt mit CO, aus der Luft verwandelt
den Kalk schlief3lich in einen weiRen Schleier, der sich auf den Steinen oder Platten niederlasst.

Platten, Steine und Randsteine, die liber einen ldngeren Zeitraum im Freien gelagert werden, weisen schneller
Kalkausbliihungen auf als Produkte, die unmittelbar nach der Produktion verlegt werden.

Es handelt sich hierbei um ein natiirliches Phanomen, das bei allen Produkten auf Zementbasis auftreten kann.
Kalkausbliihungen verschwinden so, wie sie ggkommen sind. Haufige Niederschlage und Nutzung der Produkte
beschleunigen das Verschwinden dieses Phanomens. Kalkausbliihungen sind daher kein Grund zur Beanstandung.

Bei Uiberdachten Terrassen lauft dieser Prozess langsamer ab, da die Steine oder Platten weniger stark

den Witterungsverhaltnissen ausgesetzt sind. Auch auf einem nicht wasserdurchlassigen Untergrund bleibt dieser weif3e
Schleier viel langer sichtbar, da das Wasser nicht im Untergrund abflieBen kann und immer wieder an die Oberflache
gelangt.

Vorhandene Kalkpartikel werden durch den kapillaren Feuchtigkeitstransport an die Oberflache
transportiert.

Es gibt eine Reihe von Produkten, die zur Behandlung von Kalkausbliihungen verwendet werden konnen. Diese Produkte
sind keine Garantie, dass die weiRe Ausbliihung nach der ersten Behandlung vollstéandig verschwindet, aber sie werden
zumindest den Prozess

beschleunigen. Sie eignen sich auch zur Behandlung von Zementresten.

Fiir die Behandlung weiB3er Ausbliihungen empfehlen wir die folgenden Produkte von Lithofin:
> Muro
>Zementschleierentferner

Wichtiger Hinweis: Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung! Wir haften nicht fiir die unsachgemdfe Verwendung dieser
Produkte.
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